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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar logam Cu total dan Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar Cu total dan Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97%.
Subjek penelitian ini adalah logam Cu total dan Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam. Objek penelitian ini adalah jenis asam pendestruksi (HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97%). Analisis  kualitatif dan kuantitatif dilakukan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom. Larutan sampel menunjukkan adanya serapan pada panjang gelombang 324,8 nm untuk logam Cu dan 213,9 nm untuk logam Zn. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kadar Cu total dan Zn total yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% dilakukan uji ANOVA satu arah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% berturut-turut adalah 16,4607% (b/b), 13,7051% (b/b) dan 14,1442% (b/b). Kadar Zn total dalam  lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% berturut-turut adalah 0,4852% (b/b), 0,4680% (b/b), dan 0,4750% (b/b). Terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% pada taraf signifikansi 5% dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar Zn total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam yang didestruksi dengan HNO3 65%, HCl 37%, dan H2SO4 95%-97% pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian jenis asam pendestruksi berpengaruh terhadap kadar logam Cu total dalam lumpur limbah industri pelapisan logam.
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