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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). karakterisasi nanopartikel perak, 2). karakteristik selulosa bakteri yang terdeposisi nanopartikel perak, 3). aktivitas antibakteri dari selulosa bakteri, komposit selulosa bakteri-kitosan dan komposit selulosa bakteri-kitosan-gliserol yang terdeposisi nanopartikel perak terhadap bakteri S. aureus dan E.coli dan 4). perbandingan aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan kedua bakteri uji  
Penelitian diawali dengan membuat selulosa bakteri dari air cucian beras yang difermentasikan oleh bakteri Acetobacter xylinum selama 7 hari. Selulosa yang diperoleh dihilangkan kandungan airnya dengan cara dipanaskan dalam oven.  Selulosa bakteri yang telah kering dikompositkan dengan kitosan-gliserol dengan metode pencelupan pada larutan kitosan dan gliserol. Preparasi nanopartikel perak dilakukan dengan metode reduksi kimia dari larutan perak nitrat, serta tri-sodium sitrat sebagai pereduksi. Spektroskopi UV-Vis digunakan untuk mengetahui terbentuknya nanopartikel perak. Nanopartikel perak sebagai agen antibakteri dideposisikan pada selulosa bakteri, komposit selulosa bakteri- kitosan dan komposit selulosa bakteri-kitosan-gliserol. Karakterisasi yang dilakukan meliputi foto permukaan dengan SEM serta uji antibakteri terhadap S.aureus dan E.coli dengan metode shake flask turbidimetri .
	Hasil pada penelitian ini 1). karakterisasi nanopartikel perak dengan spektroskopi UV-Vis menunjukkan bahwa nanopartikel perak terbentuk pada panjang gelombang 419 nm, 2). karakterisasi komposit selulosa bakteri dari air cucian beras yang terdeposisi nanopartikel perak dengan menggunakan SEM menunjukkan bahwa permukaan selulosa bakteri telah terdeposisi nanopartikel perak, 3). uji antibakteri menunjukkan adanya efek penghambatan dari selulosa bakteri, komposit selulosa bakteri-kitosan dan komposit selulosa bakteri-kitosan-gliserol yang terdeposisi nanopartikel perak terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus dan E.coli, 4). perbandingan uji antibakteri diantara bakteri uji tidak menunjukkan perbedaan aktivitas antibakteri.
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