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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dan lama perendaman optimal untuk memperoleh daya jerap maksimal serbuk arang kayu kamfer terhadap ion Cu(ll), efisiensi daya jerap arang kayu kamfer terhadap ion Cu(II) dengan metode kromatografi kolom dan batch dan mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara metode kromatografi kolom dan batch. Subjek penelitian ini adalah arang kayu kamfer dan objek penelitian adalah efisiensi daya jerap arang kayu kamfer terhadap ion Cu(ll). Penelitian ini didahului dengan pembuatan arang kayu kamfer dengan ukuran Arang kayu 80100 mesh. Arang diaktifkan dengan HCl pada konsentrasi dan perendaman yang bervariasi. Penjerapan ion logam tembaga oleh arang aktif, dilakukan pada suhu kamar selama 1 jam dengan metode hatch dan kolom. Pengukuran besarnya konsentrasi ion logam tembaga yang terjerap dilakukan secara Spektrofotometri Serapan Atom.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi aktivator (HCl) dan lama perendaman optimal yang diperlukan untuk pengaktifan arang kayu kamfer masing-masing adalah 1-4 M dan 24 jam. Efisiensi daya jerap arang kayu kamfer terhadap ion logam Cu(II) dengan metode batch adalah (39,14±1,61415)% sedangkan dengan metode kolom adalah (85,82±0,48622)%. Terdapat perbedaan efisiensi daya jerap arang kayu kamfer terhadap ion logam Cu(II) yang signifikan antara metode batch dan metode kolom.

