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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil pembuatan rangka proses pengerjaan coffee 

peeling machine dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Rangka pada coffee peeling machine terbuat dari bahan besi profil persegi 

dan plat eyser, dengan material carbon steel. 

2. Perkakas dan mesin yang digunakan pada proses pembuatan rangka coffee 

peeling machine menggunakan las MIG untuk penyambungan, gerinda 

potong, mesin cutting plat, meteran, alat bending manual, penggari siku. 

3. Proses pengerjaan rangka pada coffee peeling machine meliputi: proses 

design, identifikasi bahan, proses pengukuran, proses pemotongan, proses 

pengelasan, proses penyelesaian permukaan, proses pengecatan dan uji 

coba. 

4. Setelah melakukan uji coba, rangka coffee peeling machine mampu 

menahan komponen-komponen lainnya. 

 

B. Saran 

 Untuk memperlancar dan akurat dalam proses pembuatan rangka 

coffee peeling machine maka pada proses pengukuran, pemotongan dan 

pengelasan harus dilakukan secara teliti dan baik, agar rangka memiliki hasil 

yang baik, rata, dan kemiringan pada rangka tidak ada. Untuk pengeboran 

harus dilakukan dengan presisi agar rangka atas dan rangka bawah dapat 

sesuai. Rangka udukan motor kurang effesien, dikarenakan pengeboran yang 

terlalu besar dan tidak presisi. Kemudian untuk perkembangan teknologi pada 

coffee peeling machine harus dilakukan terus menerus agar komoditi kopi 

bisa lebih maju di Indonesia jika perkembangan teknologi pada komoditi 

pangan lebih pesat.  

 


